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T Ü R K L E R İN  D O K U M A  S A N A T IN D A  BO Y A CILIK  

ZAHİDE İMER*

1. GİRİŞ
Ç ok eski zam an larda  m ağara  duvarın ı hayvan  resim leriyle süsleyen  in 

sanoğlu , bu  renkleri ku lland ık ları eşyalara ve g iydikleri tekstil m am üllerine 
de uygulam ışlar, böylelikle boyacılık  sanatı o rtaya çıkmıştır.

Tekstil ü rü n le rin i boyam a a rzusu  ilk  M.Ö. 5000'lerde do k u m an ın  b u lu n 
m asıyla o rtaya çıkm ıştır. Ö nceleri çeşitli p igm etler elyaf üzerinde  u y g u lan 
mış, b u n u n  sü rtm e ve y ıkam a yoluyla kalıcı o lm adığı görü lünce başka yol
lar aranm ıştır. Tunç çağında 300 k ad ar bitki ve h ay v an î bo y arm ad d e  d en en 
miş, h a tta  renklerin  dah a  kalıcı hale gelm esi için ara m addelerle  m ordan lı b o 
yam a usû lü  b u lu n m u ş ve farklı m ordan lar ku llan ılarak  farklı ton lar elde 
edilm iştir. M ordanlı boyam anın  ilk çıkış yerin in  M.Ö. 2000 y ılla rında  H in 
d is tan  o ld u ğ u  tahm in  edilm ektedir. (M claren: 1986, 4-5)

A v ru p a 'd a  ilk boya ku llanan lar b ü y ü k  b ir ih tim alle M.Ö. 2000'lerde Z ü 
rich gölü  c ivarında  yaşayan  insan lar o lm uştur. Fenike boya endüstrisi de 
M.Ö. 15. yy.da ku ru lm uş, Sur ken tinde  (bugünkü  Lübnan) gelişen boyacılık, 
ha tta  kabuk lu  den iz  hayvan larından  elde edilen  m or renkle boyacılık  çok 
m eşh u r o lm uştur. A ncak bu  da  önem ini M.S. 638'lerde yitirm iştir. (Eyüpoğ- 
lu-Yaraş: 1990, 40)

Ö te yandan , M.Ö. 4000 y ıllarında M ısır ve M ezapo tam ya 'da  ağartm a, 
eğ irm e ve d o k u m a işleri fevkalade gelişm iş; özellikle Susa ken tinde  yü n d en , 
p am u k tan  ve ketenden  d okum alar yapılm ış, iplik  ve kum aşların  b o y an m a
sın d a  tab iî boy a la rd an  faydalanılm ış, m o rd an  o larak  sabun, po tas ve şap  gi
bi m alzem eler kullanılm ıştır. M avi renk  için ind igo  ve çivitotu, sarı ren k  için 
safran  b itk isin in  çiçeği ile zerdeçal b itk isin in  k ö künden  yararlan ılm ış; m or 
ren k  içinse M urex ve benzeri kabuklu  den iz  h ay van larından  faydalanılm ış- 
tır. Ö zellikle bu  hayvan ların  8000 tanesinden  sadece 1 gr. m or boya elde ed il
diğ i ve bu  y ü zd en  çok değerli o lduğu  söylenir. (Levey:1959, 101, 158)

İndigo  b itk isinden  elde ed ilen  İnd igo  m avisin i V itrum  ad ıy la  bilen 
M ısırlıların, ind igoyu  p igm en t o larak  ku llanan  R om alılardan öğrenm iş ola
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bilecekleri düşünü lm ek ted ir. Ö te yandan , M ısırlıların  bazı den iz  ü rü n lerin e  
uygu lad ık ları Pliny ad ın d a  b ir yöntem le, R om alılar dönem lerinde  m or rengi 
de elde ettikleri tahm in  edilm ektedir. Aynı zam an d a  tabiî boyalara  d a  u y g u 
ladıkları Pliny yöntem iyle kum aş parçaların ı değ işik  renk  to n la rın d a  b o y a
dıkları, dolayısıy la M ısırlıların  m ordan la  boyam ayı çok esk ilerden  beri ku l
landık ları sanılm aktadır. (Partington: 1989,10-11)

M ısırlılar XII. sü la leden  itibaren (M.Ö. 2000-1700) yılları arası boyacılık ta 
b ir nevi yaban î safran  o larak  bilinen ve b izde  p ap ağ an  yem i diye tan ın an  b u  
b itk iden  kırm ızı ve sarı boya elde ederek, sarı boyayı özellikle m u m yaların  
d ış tabu tların ı b oyam ada  kullanm ışlardır. Boyam n kalıcı olm ası için de id ra r
d an  yararlanm ışlar, b u  y ü zd en  boya usta ların ın  ellerinin kokm uş balık  gibi 
kok tuğu , gözlerin in  ise y o rg un luk tan  harap  o lduğu  söylenir. (Bükülm ez: 
1954, 217)

Eski çağlarda tekstil boyam a ya d o k u n m u ş kum aş parçalarına  veya ip li
ğe uygulanm ıştır. İp lik  boyam a d ah a  z iyade desenli kum aşları ü re tm ek  için 
yapılm ıştır. Y ünlü kum aşlar üzerine desenler, b azen  boyalı y ü n  ip lik leriy le 
aplike edilerek, bazen  de baskı yöntem iyle m eydana getirilm iştir. A ncak  her 
ik isin in  de boyam a m etodları farklı idi. (H arris: 1993, 36)

Ç inlilerin  m ilattan  önceki çağ larda desenli ipekli kum aşları ü re tm ek  için 
ipek  boyam a üzerine yeni m etod lar geliştirdikleri ve b u n u n la  farklı, değ işik  
renkler elde ederek, bun ları özel ipek dokum alara  uygu lad ık ları da  b ilin 
m ektedir. (Geijer: 1982, 206)

O rta  A sya T ürk lerin in  boyacılık sanatları hakk ında bilgiler, b u g ü n  k u r
g an la rdan  çıkarılan ö rneklerden  elde edilm ektedir. Türkler, önceleri d ah a  
çok y ü n  ve pam uk, sonraları ipek  ku llanarak  d o k u d u k la rı kum aş, halı ve k i
lim  m otiflerinde ve aplike ederek  işledikleri tekstil ü rü n le rin d e  genelde ko
yu  kırm ızı, yeşil, sarı, m avi ve m or renkte iplikleri ku llanm ışlardır.

Pazırık  k u rg an la rın d an  çıkarılan M .Ö.III -  M.S.II yy.lar a rasına  ait d o k u n 
m uş kum aş üzerindek i ö rneklerde g ö rü ld ü ğ ü  gibi m otiflerin  kırm ızı, koyu  
kırm ızı, yeşil, sarı, m avi ve m or gibi renkli ipliklerle işlendiği ve ap like ed il
d iği anlaşılm ıştır. Aynı renk  ve biçim  kom pozisyon larına Nil nehri k en arın 
da, Suriye ve İran 'ın  Susa ken tinde yaşayan  top lum ların  yaptık ları ö rnek ler
de de rastlanm ıştır. Renk analizleri W.N. K nonow  ta ra fından  yapılm ış o lan  
bu  kum aşlarda, H u n  T ürk leri'n in  m avi ve yeşil renkler için ınd igoyu , k ırm ı
zı ve m or renk  için alizarin  ve p u rp u rin  gibi tab iî m addeleri ku llan arak  elde 
ettikleri tesp it edilm iştir. (Rudenko: 1951, 38, 39, 40, 53)

Pazırık  ku rg an ların d a  ku llan ılan  boyalara  aynı şekilde M.S. 10. yy U ygur 
T ürk le ri'n in  dokum aların d a  da  rastlandığ ı H oço b u lu n tu la rın d an  çıkan k u 
m aş ö rnek lerinden  anlaşılm ıştır. D okum a a lan ında  çok ileri sev iyede o lan  
U ygurlar, d o k u m a m alzem esi o larak  sadece y ü n  ve ipeği değil, p am u ğ u , ay 
nı zam an d a  keteni ve ram iyi de kullanm ışlardır. (Le Coq: 1966, Tafel 40)
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U ygurların  tekstil m am üllerinde, dah a  önce H u n  T ürk le ri'n in  de k u llan 
dığı m or renk  d ışında  açık pem be, açık sarı, açık kahve, bej gibi renkler de 
hak im  olm uştur. (Ögel: 1991, 361)

O rta  A sya T ürk lerin in  ku llandığ ı tekstil ü rü n le rin d e  çoğun luk la  na tu ra l 
kahvereng i ve beyaza  rastlanırken, p arlak  renkleri de  yaygın  b içim de k u llan 
d ık ları tesp it edilm iştir. Ç izgili ve geom etrik  desen  elde etm ek için boyam a, 
ip liğe uygulanm ıştır. K um aş o larak  boyam a çok n ad ir yapılm ış, d o k u n m u ş 
k u m aşa  renkli desenlem e kalıp  baskı yöntem iyle m eydana  getirilm iştir. 
(H arris: 1993, 37)

O rta  A sy a 'd an  göçlerle A n ad o lu 'y a  taşınan  tab iî boyacılık sanatı, O sm an
lIlarda en  yoğun, en zeng in  dönem in i yaşam ıştır. Bursa, İstanbul, Edirne, To
kat, Kayseri, K onya hatta  Teselya gibi yöreler boyacılık  sanatın ın  geliştiği 
önem li m erkezler o lm uştur. Ö zellikle XI. y y 'd a  B ursa 'da  boyacılığın çok iyi 
teşk ila tlandırıld ığ ı, B ursa el dokum acılığ ın ın  dünyaca  m eşh u r o lduğu , İra n '
dan  dah i bo y an m ak  üzere B ursa 'ya ipek  getirilip  boyan d ık tan  sonra  tek rar 
g ö tü rü ld ü ğ ü  ve İs tan b u l'u n  fe th inden  sonra da saraya ait keçelerin  ve d o 
nanm aya  ait alay sancakların ın  B ursa 'da  boyand ığ ı B ursa M ahkem e-i Şeriye 
sic illerinden  tesp it edilm iştir. (Kepçioğlu: 1942, 413)

A ynı kayıtlara göre B ursa 'da  boyacılık  sanatı ile m eşgul o lan ların  1641 
y ılına k ad ar tam am iyle  T ürk  ve M üslüm an  oldukları; ancak  bazı azın lık  
g ru p la rın  İs tan b u l'd a  pad işah a  şikayetleri üzerine, 1641 y ılından  sonra  boya
cılık san a tın d a  çalışm alarına izin  verild iğ i anlaşılm aktadır. (A tayolu: 1961, 
60)

T ü rk le r 'in  dünyaca  tan ınm ış en m eşhur boyası, kökten  elde ed ilen  k ırm ı
zı boyadır. B ursa 'da  çok gelişm iş o lan  T ürk  kırm ızısı boyacılığını Türkler, 
1519 y ılında E dirne 'ye, b u ra d a n  d a  Teselya'ya gö türm üşlerd ir. (H arm ancıoğ- 
lu: 1955, 5) Bu konu hakk ında incelem e y apan  Fallm eier ism inde b ir  A lm an 
seyyah, 1845'te "F ragm ente aus dem  O rien t" ad ıy la  yayın lad ığ ı k itab ında, 
Teselya 'da kök b oyan ın  16. yy.'da T ürk ler ta rafından  b u  m em lekete getirild i
ğini ve b u n u n  dirayetli O sm anlı ku m an d an ı Turhan Bey ta ra fın d an  gerçek
leştirild iğ in i söyler. (A tayolu: 1961, 110)

K ök boya ile boyam a yöntem lerin i uygu layan lar A v ru p a 'd a  ilk  kez (1715) 
F ransızlar o lm uştur. (H arm ancıoğlu: 1955, 5) Fesquet isim li b ir F ransız şirke
ti (1747) T ü rk iy e 'd en  getirdiği boyacılarla ilk  boyahaneyi R ouen civarında, 
D a rn e tak 'd a  kurm uş; 9 ay  sonra  F lachat isim li b ir başka Fransız d a  Lyon ci
v arında , İz m ir 'd e n  getird iği boyacılarla ikinci b ir boyahane k u ra rak  F ran
sa 'd a  kök  boyacılık  sanatın ın  gelişm esine sebep olm uşlardır. A ncak, Fransız 
h ü k ü m etin in  b ir sefirinin B abiali'den  aldığı boya reçetelerini (1765—1770) 
açıklam ası üzerine, o güne k ad ar gizli tu tu lm u ş T ürk  k ırm ızısın ın  boyam a 
yöntem leri tü m  A vrupa 'ya  yayılm ıştır. (A tayolu: 1961, 111)

Boyacılık ta rih inde  şap, tab iî boyalar k ad a r önem liydi. Ç ünkü  tabiî, b itk i
sel boyaların  tesb itinde ve özellikle kök boya ile has k ırm ızı b o y anm asında
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en önem li k im yevî m ad d e  şap  idi. A nado lu  ticaretinde önem li yeri olan  ve 
boyam a sanatın ın  vazgeçilm ez b ir ü rü n ü  olan  şap; Foça'da, Ş ebinkarah i
sa r 'd a , K ütahya c ivarında bol m ik ta rda  b u lu n m ak ta  ve A n a d o lu 'n u n  en 
önem li ih racat m addelerinden  birin i teşkil etm ekteydi. Sadece Foça civarın 
da  yılda 14.000 ton  şap  üretilm ekte ve A v rupa 'n ın  şap  ihtiyacı tam am ıyla  
A n a d o lu 'd a n  tem in  ed ilm ekteydi. A v ru p a 'd a  ilk kez şap  (1362), Tolfa'da, İs
ta n b u l'u n  fe th inden  evvel, b u rad a  b ir boyahanesi b u lu n an  G iovanni de Cast- 
ro isim li P edua 'lı b ir İtalyan tarafından  b u lunm uştu r. (A tayolu: 1948, 23)

2. RENKLER VE BUNLARIN KAYNAKLARI
2.1. RENKLER
T ürk ler asırlar boyu  duygu ların ı ve becerilerini yan sıtm ad a  renklerle m o 

tifleri araç o larak  kullanm ışlardır.

O rta  A sy a 'd a  renkler hep  b ir an lam  taşım ış, özellikle d in î ay in lerde ve se
rem onilerde renklerin  sem bolik rolleri o lm uştur. (H arvey: 1996, 59)

R enklere olan d ü şk ü n lü k  O sm anlılar dönem i g iysilerinde de g ö rü lm ek te
dir. K anun î dönem i ülkem ize gelen A vusturya elçisi B usbecq 'in  "T ürk ler si
yah g iym ekten  pek  hoşlanm ıyorlar, o kad ar ki p aşa lar A vustu rya sefaret h e 
yetini görünce hayretlerin i gizlem em iş, ha tta  bu  rengi seçm elerini yerm işler
d i" dem esi çok ilginçtir. Ç ünkü, K anun î de dahil o lm ak üzere  O sm anlı saray  
m ensup ların ın  g iydikleri esvap larda  genelde kırm ızı, m avi, sarı ve yeşil h a 
kim di. K anun î yeşil ipekli giym ekten pek  hoşlan ıyordu . (Giz: 1970, 13)

T ürk ler g iysilerinde ku llandık ları tem el renkler d ışında, halı ve k ilim  gi
bi d iğer dokum a m alzem elerinde de daha  birçok renk  tü rü  geliştirm iş, ü re t
m işlerdir. A n ad o lu 'n u n  çok geniş bitki ö rtü süne  sah ip  olm ası boyacılık  san a
tın d a  yeni renklerin  üretim in i kolaylaştırm ıştır. Renkleri karıştıra rak  u zu n  
senelerin  bilgi ve deneyim lerin i, hazırlad ık ları boya m alzem esinde o rtaya çı
karan  boya ustaları, kendi bu ldu k ları renkleri gizli tu ttu k la rın d an  renk  çeşi
d in in  artm asına  ve gelişm esine n eden  o lm uşlardır.

A n ad o lu 'd a  tab iî yetişen  bitk iler d ışında  özel ku ru lan  boyalık  ve cehrilik- 
lerde boya bitkileri yetiştirilm iş ve bu  bitki zeng in liğ inden  de aynı şekilde çe
şitli boya m alzem esi ve renkler üretilm iştir. Ö zbel'in , A n ad o lu 'd a  yaptığı b ir  
a raştırm ad a  esk iden  kalm a bazı boyalık  ve cehriliklere rastlad ığ ın ı ve bitki 
tü rü  o larak  da Juglans regia: Ceviz, Rhus coriaria: Derici sum ağı, C otinus 
C oggria: Boyacı sum ağı, Q uercus acgilops: P alam ut m eşesi, Q uercus Infecto- 
ria: M azı m eşesi, Punica g ranatum : Nar, A lkanna tinctoria: H avaciva, A lnus 
glu tinosa: Kızılağaç, E uphorb ia  tinctoria: Sütleğen, C ydonia  vulgaris: Ayva, 
M entha tom entosa: Yarpuz, Rum ex conglem eratus: Labada, P lum bago eura- 
peae: Şergil, A llium  cepa: Soğan, Berberis crataegina: K adın tu z lu ğ u  gibi b o 
ya b itk ilerinden  faydalanıld ığım  tesbit etm iştir. (Özbel: 1949, 12)
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2.2. RENKLERİN KAYNAKLARI
Boya b itk ilerin in  renklendirici m ad d e  ih tiva eden  köklerinden, çiçeklerin

den, da llarından , y ap rak la rın d an  k u ru tu la rak  ü retilen  tab iî boya m addeleri, 
hem  giysilerde, hem  de halı ve kilim  gibi d iğer tekstil m am üllerinde  ku llan ıl
m ıştır. H ayvan  kökenli tab iî b oyar m addelerinden  üretilen  renkler ise ü re ti
m i çok zor ve pahalı o ld u ğ u n d an  halı ve kilim  ip lik lerin in  boyanm asında , 
ancak  dah a  z iyada  yönetici sınıfın giysilerinde kullanılm ıştır.

Tabiî boyar m addele r çeşit açısından hayli fazla o ld u ğ u n d an  verd ik leri 
renklerin  kaynak larına göre de gruplandırılabilirler.

2.2.1. KIRMIZI RENGİN KAYNAKLARI
Eski zam an la rd an  günüm üze , araştırılan  d okum a örnek lerinde  ku llan ı

lan  k ırm ızın ın  ya kök boya, ya da  böcek boyar m ad d elerin d en  elde edild iğ i 
anlaşılm ıştır.

2.2.1.1. KÖK BOYA

O rta A sy a 'd an  A n ad o lu 'y a  uzan an  zam an  şerid inde  tekstilde ku llan ılan  
en önem li boyar m ad d e  kırm ızı rengi veren ve bilim sel ad ı (Rubia tinc to rum  
L) olan kök boyasıdır.

T ü rk  k ırm ızısı adıy la m eşhur olan ve bazı kaynak larda  D o ğ u 'd an  ö ğ ü tü l
m em iş o larak İta lya 'ya  getirilen  kök boya b itk isine Lizari veya A lizari ad ın ın  
verild iğ i herkesçe bilinir. A ncak bu  kelim enin Ali Z ari'd en  geldiği ve bu  k i
şin in  b ir İran 'lı o ld u ğ u  san ılarak  A vrupa 'ya  gelen kök boyaların  m enşein in  
İran  o ld u ğ u  söyleniyorsa da, ta rih î araştırm alar bu  b itk in in  çok esk iden  beri 
T ürk ler ta rafından  b ilindiği ve O rta A sya boyacılığ ında da kullan ıld ığ ın ı 
gösterm ektedir. (Eşberk-K öşker: 1945, 377) Öyle ki, G üney A fg an is tan 'd an  
Ö zbek istan 'a  k ad a r uzan an  ve geniş step  a lan larda  yetişm iş olan  b u  bitki, 
d ü n y an ın  başka ülkelerine de ihraç edilm iş, zam an ında  Sem erkant ve yöre
sine bol gelir sağlam ıştır. (H arvey: 1996, 60) D iğer y an d an  kök boyan ın  D o
ğ u 'd a n  B atı'ya taşınm asında  H açlılar seferinin b ü y ü k  ro lü  o ld u ğ u  ve ancak 
bu  tarih ten  sonra A v ru p a 'd a  kök boyalıkları k u ru ld u ğ u  d ü şü n ü lü rse , kök 
boyan ın  daha  öncelerden A n ad o lu 'd a  yaygın  b ir biçim de z iraa tin in  y ap ıld ı
ğı an laşılm aktad ır. (Eşberk-K öşker: 1945, 377) (Resim 1)

K ök bitk isin in  boya kalitesi yaşm a, alizarin  m ik tarına göre değişir. R ubia 
tinctoria  b itk isinde  kırm ızı rengi veren  boyar m ad d e  (alizarin), b itk in in  kö
k ü n d e  bu lunur. Bitkinin yetiştiği koşu llara  göre boyar m ad d e  m ik tarı az ve
ya çoktur. K ökler boyar m ad d en in  en çok o lduğu  sonbaharda  veya ilkbahar
d a  sökülür. (H arvey: 1996, 60)

Bitki köklerin in  toz haline getirilm esi ve değişik  o ran la rda  m ordan lanm a-
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sı ile farklı ton larda  k ırm ızılar elde edilir. K öylerde m o rd an  o larak  şap, id ra r 
ve saf zey tinyağı kullanılır. Saf a lim inyum  h id roksitten  kök boyan ın  anabile- 
şeni o lan  alizarin  ile parlak , güzel, hoş b ir kırm ızı edilirken, saf dem ir h id 
roksitte ise m or-m av i, kahverengim si ton d a  b ir renk  elde edilir. (Tez: 1987, 
329)

Kök boya yün , ipek  ve keten  elyafı boyanm asında  ku llan ıld ığ ı gibi p a 
m u k  boyanm acılığ ında da  kullanılm ıştır. Ö zel b ir yol izlenerek p am u ğ u n  
k ırm ızı renge b oyanm asında  ku llan ılan  bu  renk, d ü n y ad a  T ü rk  kırm ızısı v e
ya Edirne kırm ızısı o larak  ü n  yapm ıştır. (Karadağ: 1997, 40)

T ürk ler ta rafından  çok kullan ılan  ve çok sevilen bu  kırm ızıyı ışığa ve y ı
kam aya karşı haslığı yüksek  elde etm ek, o derece güç b ir işlem di. Ç ünkü  ren 
gin  kalitesi ve dayanıklılığ ı boyanın  üretilm esinde kullan ılan  yöntem le ilgisi 
o ld u ğ u  kadar, p ra tik te  tecrübesi olan  hünerli ellere de bağlıydı. Bu k ırm ızı
n ın  zam anla, hele yüzy ılların  üzerin d en  geçm esiyle az veya çok kah v eren 
gim si b ir renk  to nuna  ulaştığı ve yan ık  b ir deri rengine benzed iğ i de  idd ia  
edilm ektedir. (Geijer: 1982, 207)

Kök b oy ad an  T ürk  kırm ızısı elde etm ek için m u h ak k ak  su re tte  şap  ku lla 
nılm ası ve O rta  A sy a 'd a  sadece T aşkent'te şap ın  bu lunm ası, T ü rk  kırm ızısı 
boyacılığının T ürk ler ta rafından  b u rad a  geliştirildiğini, o rad an  da H in d is
tan 'a  yayıld ığın ı gösterm ektedir. Göçlerle A n ad o lu 'y a  gelen ve T ürk ler ta ra 
fından  A n ad o lu 'd a  kullanılan, sonra A vrupa 'ya  yayılan  b u  kırm ızı, 20. y ü z 
yılın başına kad ar değerin i aynen  korum uştu r. (A tayolu: 1961, 15)

A ydın, Bursa, E dirne ve Larissa O sm anlı İm p ara to rlu ğ u 'n u n  boyacılığı ile 
ü n lü  şehirleriydiler. XIII. yüzyıl b aşında  an tik  P h ilad e lp h ia 'n ın  A laşehir ad ı
nı alm ası şehrin  kırm ızı renk  boyacılığ ında çok m eşh u r o lm asından  ileri gel
m ekteydi. Evliya Ç elebi'ye göre A laşeh ir 'd e  70, A yd ın 'da  70, İz m ir 'd e  Bas- 
m ane c ivarından  geçen boyahane deresi e trafında  20 k ad ar boya atelyeleri 
m evcu ttu . Ancak, boyacılığın m erkezi yine Bursa idi. (Baykara: 1964, 221)

1700 y ıllarında T ürkiye tek  başına, d ü n y ad ak i kök boya istihsalin in  
2 /3 'ü n ü  karşılam akta ve 1875 yılına k ad ar sadece İzm ir lim an ından  çıkan 
kök boyan ın  ü lkeye sağladığı gelir 500.000 altın  lirayı geçm ekteydi. (H am an- 
cıoğlu: 1955, 5)

Kök boyan ın  en b ü y ü k  alıcısı, dönem in  en  b ü y ü k  d o k u m a sanayisine sa 
h ip  İngiltere idi. XIX. yüzyıl o rta larına  kad ar kök boya, O sm an lı'n ın  d ış tica
retinde, h u b u b a t ve ipek ten  sonra  yer alırken, 1882'den sonra kök  boya zira- 
a tinde  hızlı b ir dü şü ş yaşanm ıştır. (Baykara: 1964, 226) K annenberg; "K ökbo- 
ya ticaretin in  m erkezlerinden  biri o lan  K u la 'da  son zam an larda  (1894) A vru
p a 'd a n  ithal edilen anilin  boyaları ku llanıld ığ ını, dolayısıy la kök  boya ticare
tin in  gerilediğini, ancak b u n u n la  beraber ü lken in  iç k ısım larında, b ilhassa 
A ksaray 'da , A n k ara 'd a  hâlâ z iraa tin in  yap ıld ığ ın ı" 1894'te yay ın lad ığ ı k ita 
b ın d a  zikretm ektedir. (Eşberk: 1939, 68)
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2.2.1.2. BRAZİL AĞACI (Bakkam)
İlm î adı (H aem atoxylon cam pechianum ) olan b itk i kökenli b ir başka k ır

m ızı boyar m ad d e  ise, Brasil ağacı den ilen  b ir tü rdü r. O rta  A sy a 'd an  geldiği 
b ilinen  bu  boyar m ad d e  13. yüzy ılda  Belçika yöresi p azarla rın d a  da  b u lu n u r 
hale gelm iştir. A rap ların  bakkam  ism iyle ku lland ık ları b u  ağaç boyasın ı M.S. 
851 'den  beri bild ik leri söylenir. (Ploss: 1967, 55)

R enksiz boyar m ad d e  içeren b u  b itk iden  kırm ızı, boyar m ad d esin in  h av a
da  oksidasyona uğram ası sonucu  elde edilir. M ordan  ku llan ılarak  haslığı a r
tırılan  bu  ağaç M eksika k ıy ılarında yetiştiği gibi G üney  A m erika ve G üney
doğ u  A sy a 'd a  bu lunur.

2.2.1.3. TİBET KIRMIZISI
O rta  A sy a 'd an  yalancı safrandan  elde edilen, b ir d iğer k ırm ızı d a  Çince 

ad ı Tseng hun g  h u a  veya b ir başka adı Tibet kırm ızısı o larak  b ilinen kırm ızı 
o lm uştur. Bu renk, K uzey K aşm ir dağlık  a landa y aşayan  boyacılar ta rafından  
üretilm iş ve ü re tim  m etodu  d a  gizli tu tu lm uştu r. H akk ında  çok az şey bili
nen  Tibet kırm ızısı en çok Ç in 'in  Tibet yöresi o lan  dağ lık  arazilerine ihraç 
edilm iştir. (H arvey: 1996, 60)

2.2.1.4. KERMES
K ırm ızı boya elde etm ede ku llan ılan  b ir böcektir. M.Ö. 2000 y ılın d an  beri 

y ü n  ve ipeği kırm ızıya boyam ak  için ku llan ılan  kerm es, bitkisel elyaf o larak  
ku llan ılan  kök  boyar m ad d ed en  sonra en yaygın  alternatif boya m ad d esiy 
di. K erm es Ilicis L. ad ıy la  b ilinen bu  böcek, A kden iz  kıyılarıyla Y akındo
ğ u 'n u n  A kden iz 'e  yakın  bölgelerinde, K erm es m eşesi ad ın d a  ağacın y ap rak 
ları ü zerinde  yaşar ve yaz sonu  top lan ırd ı. (Dölen: 1992, 486) 16-17. yüzy ıl
la rd a  O rta  A m erik a 'd an  koşinil böceğinin gelm esiyle önem ini y itiren  kerm es 
kırm ızısı (Ploss: 1967, 31), O rtaçağ boyunca V enedik boya en d ü stris in d e  
"V erm io" ad ıy la "V enedik k ırm ızısı"o larak  kerm es böceğinden  elde ed ilm iş
ti. V enedikliler ü re tim  tekniklerin i çok dikkatli b ir b içim de kontro l ettikleri 
gibi kaliten in  ko runm asına  d a  önem  verm işlerdi. Ö yle ki, 1255 y ılında d iğer 
yasak ların  yan ısıra  kerm es yerine ond an  d ah a  ucuz olan  kök boyayı k u llan 
m aları yasaklanm ış; yasağa u y m ayan lar p ara  cezasına çarptırılm ıştı. A ncak 
sonraları ü re tim  artıp  fiyatlar düşünce  daha  yaygın  ku llan ılm aya başlanm ış, 
ha tta  askerî üniform alar, İngiliz p iyadelerin in  kıyafetleri, M acar süvarile ri
n in  pan to lon ları kerm es kırm ızısı ile boyanm ıştır. (Enez: 1987, 16-17)

A rara t kerm es (P orphyrophora  ham eli Brand) ad ıy la b ilinen  böcek tü rü  
ise, A ğrı Dağı çevresi ve K afkasya 'da yetiştirilm iştir. K am ış o tu  kök lerinde 
yaşayan  bu  böceğin  dişi tü rü , eski zam an lard an  20. yy. başına k ad ar y ü n  ve 
ipek  boy am ad a  kullanılm ıştır. A rara t kerm esi ile Koşinil böceği b irb irine çok
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yakın  boyar m ad d e  bileşenlerine sah ip  olup, boyar m addele rin  % b ileşenle
rinde  farklılık gösterirler. (Karadağ: 1997, 44) (Resim 2)

B atı'da ku llan ılan  kerm es kırm ızısına, D oğu 'da  a lternatif b ir  boya d a  lak 
böceği kırm ızısı o lm uştur. Ç in 'de  lak  böceği kırm ızısı ile boyam a M.Ö. 206- 
M.S. 220 yılları arası başlam ış, Batı A sya 'dak i h ü k ü m d ar ailelerine gön d eri
len ipekli kum aşların  boyanm asında  kullanılm ıştır. Lak k ırm ızısı Sri Lanka, 
N epal, Tibet, Siyam, H indiçin  gibi tü m  G üney ve G üneydoğu  A sy a 'd a  ü re ti
len b ir k ırm ızı o lm uştur. Lak 'ın  H in d is tan 'd ak i ku llan ım ı M.Ö. 4000'lere ka
d a r gittiği söylenir. Lak kırm ızısı; H in d is tan 'd a  deri, yün  ve ipek  boyam acı- 
lığm da d a  kullanılm ıştır. G ü n ü m ü zd e  yap ılan  analiz ler sonucu , Lak k ırm ızı
sının, O rtaçağ 'dan  başlam ak  üzere İran, Tibet ve O sm anlı saray  halıları ile d i
ğer Batı A sya ü lkelerinde son dönem e k ad ar do k u n m u ş halıların  b o y an m a
sında  yaygın  b ir biçim de kullanıld ığ ı tesp it edilm iştir. (Enez: 1987, 23)

2.2.1.5. KOŞİNİL
Böcek boyar m addeleri içinde en  yayın  biçim de kullanılm ış o lan  ve a raş

tırm ası en çok yap ılan  b ir kırm ızı boyadır. Renkli bileşeni karm in  asid i o ld u 
ğ u n d an  karm in  kırm ızısı adıy la da b ilinen K oşinil'in  (Cochineal) anavatan ı 
M eksika 'd ır. M.Ö. 1000 y ılından  beri M eksika ve G uatem ela 'd a  yetiştirilm iş, 
daha  sonra 1820'de İsp an y a 'd a  (M alaga'da), 1826'da K anarya ad a la rın d a  
üretilm iştir. (Donkin: 1977, 847) Ö zellikle K anarya adalarındak i d enem ele
rinde  iklim  ve to p rak  şartla rına  uyg u n lu ğ u  sebebi ile b ü y ü k  başarı elde ed il
m iştir. (Enez: 1987-20)

İspanyolların  1518'de M eksika'yı işgal etm esiyle keşfettikleri b ir böcek 
boyası o larak  b ilinen "M exica C ochineal"in  b ir başka benzeri "Polish  cochi
neal" adı a ltında  O rta  A sy a 'd a  da  kullanılm ış o ld u ğ u  tahm in  edilm ektedir.

D oğu H ind istan  G rubu isim li b ir serviste çalışan A lexander Boris; 1830 yı
larında, A m u D erya nehri k ıy ılarına yaptığ ı seyahatte; o rada  kırm ızı boyan ın  
neh ir kenarında  yetişen b ir bitki üzerinde  yaşayan  yuv arlak  böceklerden  el
de ed ild iğ in i görm üştür. Bilimsel adı M argarodes polonicus olan b u  h ay v a
nın  ism i yörede "P oln ish  cochineal" o larak bilinm ekte ve Boris; Pazırık  k u r
gan ın d an  çıkarılm ış o lan  ve b u g ü n  St. P etersburg 'dak i H erm itage  M üzesi'n - 
de  b u lu n an  Pazırık  halısın ın  ip lik lerin in  bu  kırm ızı ile boyanm ış olabileceği
ni tahm in  etm ektedir. (H arvey: 1996, 60)

K erm es kırm ızısı ve K arm in kırm ızısı (Koşinil) am onyaklı sıv ıda (urinde) 
kolayca çözülen boyalardır. Şap ile m uam ele ed ild ik lerinde  haslığı çok y ü k 
sek boya elde edilir. K oşinil'in  salgıladığı sıv ın ın  kalay tuz ları ile m u am ele
sinden  de p u rp u r  (mor) renk elde edilir. (Ploss: 1967, 31)

İspanya ve K anarya ada la rında  üretilm eye b aşlam adan  evvel pahalı b ir 
boyar m ad d e  olan K oşinil'in  yaygın laştın lm asıy la  fiyatlarda d üşm e gözlen
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m iştir. 1870'lerde anilin  kök boyasının  ku llanılm asıyla pahalı ve zahm etli 
olan  üretim i de d u rd u ru lm u ştu r. (Dölen: 1992: 488-491)

Ç ok pahalı b ir boyar m ad d e  olan Koşinil, sadece lüx am açlar için, m esala 
saray  halıla rında  veya Çin ipeklilerinde kullanılm ıştır. (Donkin: 1977, 847) 
O sm anlı İm p ara to rlu ğ u 'n u n  sınırları içinde Koşinil ü retilm em iştir. G üney 
A n a d o lu 'n u n  iklim  şartları kak tüs b itk isin in  yetişm esine u y g u n  o lm adığı 
için yüzyıl k ad ar önce yetiştirilm esi d ü şü n ü lm ü ş de olsa vazgeçilm iştir. Ç ü n 
kü  K anarya ad a la rın d an  D oğu A kdeniz  lim an larına gelen k u ru tu lm u ş bö 
cekler A n ad o lu 'n u n  en batısına kad ar ulaştırılabilm ekteydi. Bu y ü zd en  D o
ğu  ve G üney doğ u  yörelerinde çok say ıda desenli d o k u n m u ş halıların  koşi
nil ile boyanm ış ipliklerle ü retild iğ ine rastlanm ıştır. D oğu A nado lu  insan ın  
koşinili kök boyaya tercih etm esi, hem  kırm ızısın ın  d ah a  parlak  ve çekici gel
m esinden , hem  de iklim  koşu llarından  dolayı o yörede kök boya yetişm edi
ğ inden , ayrıca, koşinilin  fiyat açısından kök boya ile rekabet edebilecek d u 
ru m d a  o lm asından  dolayı dah a  tercih edilen  b ir boyar m ad d e  o ld u ğ u  söyle
nir. (Enez: 1987, 20)

B öhm er de, y u rtd ış ın d an  ithal edilen  koşinil boyar m ad desin in  T ürk  köy
lerinde  d o k u n an  halılarda ve k ilim lerde kullanıld ığ ın ı ifade ederek, b u n ların  
belli analiz  yöntem leriy le tesb it edilebileceğini vurgulam ıştır. (B rüggem ann- 
Böhm er: 1983, 89)

2.2.1.6 M OR (ERGUVAN) RENGİN KAYNAĞI "MUREX"
M.Ö. 4000'lerde M ezopo tam ya 'da , M.Ö. III-M.S. II. yüzyıllar arası O rta 

A sya H u n  T ürkleri ta ra fından  kullanılm ış o lduğu  tahm in  edilen  m or rengin  
kaynağı “m urex" (purpura), b ir den iz salyangozudur.

Bir başka kaynağa göre, M.Ö. 1000 yıllık dönem lerde  p u rp u rla  bo y am a
n ın  Fenikeliler ta rafından  geliştirildiği tahm in  edilir. Tarihî Sur ken tin in  b u 
rad a  gelişen m or boya san ay î ile m eşhur o lduğu  söylenir. (Jeijer: 1982, 207) 
N itekim , Sur şeh rinde  yap ılan  kazılarda kabuk  yığ ın ların  yanısıra, h ay v an 
ları kabu k ların d an  çıkarm ak için kullan ılan  aygıtların  bu lunm ası, b u  tezi 
d oğ ru lam aktad ır. (E yüpoğlu Yaraş: 1990, 44)

M or (erguvan) renk  koşinil kırm ızısı gibi elde edilm esi pahalı ve zah m et
li o lm ası sebebiyle, to p lu m d a sadece güç sahibi, yüksek  m akam  sahibi, özel 
s ta tü d ek i kişiler için kullanılm ıştır. Boya m addesi sa lyangozun  salgı bezin 
d en  kazanılır; önce sarı renkte olan bu  salgı, güneş ış ın larından  etk ilenerek 
foto k im yevî b ir süreç so n u cu n d a  sarı-yeşil, yeşil, açık kırm ızı ve koyu  k ır
m ızıdan  geçerek m ora dönüşür. Elde ed ilen  bu  boyaların  boya haslık ları fev
kalade  yüksektir. (Eyüpoğlu-Yaraş: 1990, 45) (Resim 3)
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2.2.2. MAVİ RENGİN KAYNAĞI
M avi renkteki tüm  boyam alar ya indigo, ya d a  ın d ig o n u n  türev i olan 

indigo su lfon  asidi ile yapılırlar. İnd igo  sulfon asid i de ın d ig o n u n  değişik  
sülfirik  asit ile işlem e sokulm asıy la elde edilir ve ın d ig o d an  farklı o larak  su 
d a  çözünebilen  bu  boyarm adde, şap  m ordanlı veya d o ğ ru d an  boyam acılık  
yöntem i ile boyar. A n ad o lu 'd a  halen  yaban î b ir bitki o larak  b u lu n an , Isatis 
tinctoria veya çiviotu bitkisi, yakın  zam ana k ad a r tarım ı yapılm ış ve ku lla 
nılm ıştır. (Enez: 1987, 7)

2.2.2.1. ÇİVİTOTU
İlm î adı Isatis tinctoria o lan  bu  bitki iki veya d ah a  çok yıllık  b ir b itkidir. 

M.Ö. ve M .S.'ki yüzy ılla rda  Y akındoğu 'da d a  ku llan ılm ış o lan  bu  bitki, 
ind igo  ile boyam aya başlam adan  önce kullan ılan  tek  boyar m ad d e  idi. İtal
y a 'd a  12. yy.'a, F ran sa 'd a  ve İng iltere 'de 13. y y /a , A lm an y a 'd a  16. yy.'a k ad a r 
çiv ito tu  m avi boyar m ad d e  o larak  kullanılm ış ve bu  y üzy ılla rdan  sonra  m a
vi b o y am ad a  ind igo  hakim  olunca çivitotu ku llan ım ı azalm ıştır. (H arvey: 
1996, 60) O sm anlIların  saray  boyahanelerinde  H in d is tan 'd an  gelen ind igo  
kullan ıld ığ ı tahm in  edilse de, A nado lu  köylerinde 19. yy-'ın so n u n a  k ad ar 
m avi boya için ç iv ito tunun  kullanıld ığ ı b ilinm ekteydi. (Enez: 1987, 8)

Ç ivito tu  ind igo  gibi aynı aileden  o ld u ğ u n d an  aynı renk  karışım ların ı k a p 
sar, ancak  ç iv ito tunda ınd igo tin  m addesi ın d ig o d an  d ah a  azdır. (H arvey: 
1996, 60) (Resim 4)

2.2.2.2. İN D İG O

En dayanık lı boya m addesi olan  ind igo  m avisi pek  çok tü rü  olan  ınd igo- 
fera fam ilyasının b itk isinden  elde edilirdi. İlm î adı (ındigofera tinctoria L.) 
ad ındak i bu  bitki geniş çapta H in d is tan 'd a  yetişir ve o rad an  ihracaatı y ap ı
lırdı. O rta  A sya 'n ın  step  iklim ine pek  uym ayan  ind igo  bitkisi d ah a  çok H in 
d istan  ve K abil'de yetiştirilm iş, o rad an  da  hazırlanm ış boya m addesi o larak  
karavan larla  bu  yöreye getirilm iştir. (H arvey: 1996, 60)

H in d is tan 'd an  gelen b u  m avi renk  eski M ıs ır 'd a  d a  b ilinm ekteydi. Bu b it
kiye Rom alılar "Ind icum ", A rap lar "an il" d iyorlard ı. 1320 y ılla rında  A rap la r 
ind igo  tinc to ria 'n ın  tarım ın ı yapm ayı dened ilerse  de başarısız  o lm uşlard ır.
(Enez: 1987, 7) (Resim 5, 6)

İlk o larak  M.Ö. 2500'lerde H in d is tan 'd a  ku llan ılm aya başlad ığ ı tahm in  
ed ilen  ınd ig o n u n  A nadolu  ve A vrupa 'ya  girişi 17. yy.'ı bu lm uştu r. (M cLaren:
1986, 6)

Ç ivito tu  gibi ın d ig o n u n  d a  boyam a özelliği y ap rak la rın d a  b u lu n an  
"ınd igo tin" m ad d esin d en  ileri gelm ektedir. A ncak, bu  m ad d e  ind igo  b itk i
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sinde  dah a  çoktur. Suda çözülm eyen b u  m ad d en in  kullanılabilir olm ası için 
k im yev î b ir süreçten  geçip indirgenm esi, yani çözünür hale gelm esi gerekir, 
ind igo  tab iî boyalar içinde ışığa ve y ıkanm aya karşı haslığı en  y ü ksek  o lan
dır. (M cLaren: 1986, 6)

2.2.3. SARI RENGİN KAYNAĞI
A n ad o lu 'd a  kırm ızı ve m avi renklerin  elde edilebildiği boyar m ad d e  b it

k ilerin  R ubia tincto rium  ve Isatis tinctoria o larak  bilinse de sarı reng in  elde 
edilebild iğ i bitk i çeşidi 20 'den  fazladır. Bu sebeple, sarı rengin  hangi bitki 
kay n ağ ın d an  olabileceği tahm in  edilse de kesin o larak  çözüm , çökelti ö rnek
lerin d en  tesp it edilebilm ektedir.

Sarı veren  Fisetin, Luteolin, Berberin, A pigenin, Q uercetin  gibi boyar 
m ad d e le r her biri farklı bitki tü rle rinde  olabilir. Ö rneğin  Fisetin boyar m ad 
de Boyacı S um ağında b u lunurken ; L uteolin  M uhabbet çiçeği, Sığır kuy ruğu , 
A da çayı ve Y üksük o tunda; Berberin K adın tu z lu ğ u  o tunda; A pigen in  Ya
lancı pap a ty ad a ; Q uercetin  Sütleğen çeşitlerinde, Soğan, A sm a, Sakız ağacın
da bu lunur. A ncak Q uercetin , -R am netin- E m odin gibi üç boyar m addey i 
m eyvelerinde  b a rın d ıran  C ehri ve yine Q uercetin-A pigenin-L uetolin  boyar- 
m addelerin i çiçeklerinde b u lu n d u ra n  gerçek p ap a ty a  veya Q uercetin-M yri- 
cetin-G allik asid i yap rak la rın d a  b u lu n d u ra n  Sum ak, en çok kullan ılan  sarı 
reng in  kaynak larından  olm uştur. (Enez: 1987, 27-28)

2.2.3.1. CEHRİ
En çok ku llan ılan  ve en has sarı renk  veren bitkidir. R ham nus petio laris 

Boiss ad ıy la b ilinen  bu  b itk in in  m eyvelerin in  yeşilken top lan ıp  k u ru tu lm a
sın d an  sarı renk  elde edilir. M eyveleri önce sarım trak  yeşil iken, o lgun laşın 
ca siyahlaşır. M eyveleri o lgunlaşm adan , yani sa rım trak  yeşil renkte  iken d a 
ha çok boyar m ad d e  elde edilir. C eh ri'n in  şap, kalay, klorür, kireç suyu , d e 
m ir sülfat, göztaşı, b ikrom at, tuz  gibi m addelerle  m ordan lanm asıy la  boya
m ad a  çeşitli sarılar, yeşiller, bejler, kahve ve tarçın  gibi ton lar elde edilir. (Gö
nül: 1957, 82)

A n ad o lu 'd a  çok eskilerden beri ku llan ılan  C ehri'n in , yetiştiği a lan la rda  
genellikle halıcılık ve dokum acılığ ın  geliştiği görülm ektedir. (Dölen: 1992, 
480)

20. yy.'a k ad ar d ah a  ziyade  O rta  A n ad o lu 'd a  cehrilik  den ilen  b ü y ü k  b ah 
çelerde hatta  evlerin  bahçelerinde yetiştirilm iş olan cehri, 60 yıl öncesine ka
d a r  tü m  d ü n y ad a  y ü n  ve ipek  boyam acılığ ında kullanılm ış, fakat g ü n ü m ü z 
de önem ini yitirm iştir. (Enez: 1987, 53) (Resim 7)
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2.2.3.2. SARI PAPATYA
A n ad o lu 'n u n  her yerinde  yetişen  A nthem is tinctoria ad ındak i b u  b itk in in  

boyam a işlem inde taze veya ku ru  y ap rak la rın d an  faydalanılır. Boyar m a d 
desi şap  m ordan la  p arlak  sarı b ir renk  verir.

H em  D oğu 'da , hem  de A v ru p a 'd a  boya bitkisi o larak tan ınan  b u  b itk in in  
ne k ad ar zam an d ır kullanıld ığ ı b ilinm em ekte o lup, b u g ü n  hâlâ D oğu A na
d o lu 'd a  kullanılm aktadır. (Enez: 1987, 54) (Resim 8)

2.Z.3.3. SUM AK
Boyacı Sum ağı eski zam an larda  deriy i sarı renge boyam ak  için ku llan ıl

m ıştır. I. D ünya Savaşı sırasında  T ürk  o rd u su n d a  çad ırların  ve ün ifo rm aların  
sarı boya ağacı ile boyand ığ ı b ilinm ektedir. (A nonim : 1991, 95)

Y unanlıların da bu  b itk in in  yaprak ların ı ve dalların ı y ü n  boyam acılığ ın- 
d a  ve derileri tanenlem ekte ku llandık ları söylenir. (Enez: 1987, 51)

D aha çok A kden iz 'in  taşlı, kireçli kıyı bölgelerinde yetişen, fakat O rta  ve 
D oğu A n ad o lu 'd a  da bu lunab ilen  sum ak, boyacı sum ağı (Rhus cotinus L.) ve 
derici sum ağı (Rhus coriaria L.) o larak  tanınır. Boyacı sum ağ ındak i boyan ın  
kaynağı b ü y ü k  m ik tarda  fisetin b u lu n d u ra n  gövden in  iç k ısm ında bu lunur. 
Fisetinin yan ın d a  tanen  de içeren yaprak ları boyam aya elverişlidir. Şap m or- 
danlı yün ler ile b itk in in  iç k ısım larından  tem iz sarı renk  elde edilir. Bu renk  
alkali ilavesiyle portakal rengine dönüşür, ancak kalıcı o lm ayıp  k ahveren 
gim si hal alırlar. D erici sum ağ ındak i boyanın  kaynağı; tanen  ve d iğer başka 
b oyar m addeleri de içeren taze ve k u ru  yaprak larıd ır. Ö zellikle deri tabak la
m ad a  ku llan ılan  derici sum ağı T ürk iye 'de  bol m ik tarda  yetişir ve yıllık  is tih 
sali 250-300 ton  civarını bu lu r; b u n u n  100 ton  kadarı da ihraç edilir. (A nonim : 
1991, 94) (Resim 9)

3. YÖNTEMLER
3.1. GELENEKLİ YÖNTEMLER
Eski boyam a yön tem lerinde  boyam a işlem inin hangi teknikte yapılm ası 

önem li idi. B ugün de gerek kaynak lardan  ed in ilen  bilgilere göre, gerekse b a 
zı yörelerde hâlâ yap ılm akta  olan boyam a u sû lle rinden  bilin iyor ki, yöreye, 
kişiye, boya ustasına göre çeşitli boyam a yöntem leri uygulanm ıştır.

Eskiden beri elyafın boyarı çok iyi çekm esi, boyarın  tekstil lifine en  iyi şe
kilde n ü fu z  etm esi için önden  m ordan lam a yap ılır ve bu  keten, ipek, y ü n  g i
bi her elyaf tü rü n e  uygu lan ırd ı. Şap en iyi m ordan  m addesi idi, b u n u n  
d ışında  kü llü  su, kireç suyu, bekletilm iş u rin  de, en  çok ku llan ılan  m ordan  
m addele rindend i. Ç ünkü, y ü n ü n  b oyanm adan  önce tem izlenm esi ve herşey- 
den  önce y ağ la rdan  arınd ırılm ası gerek tiğ inden  kü llü  su veya b ir başka m o r
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d an  m addesiy le  m ordan lanm ası önem li idi. Böylece liflerin ön d en  m ordan - 
lanm ası sureti ile de  boyar m addeye  reaksiyon gösterm esi ve kalıcı b ir  boya
m a elde edilm esi sağlanırdı. (Ploss: 1967, 23)

Eskiden beri O rta A sya ve A n ad o lu 'd a  yetişen bitki ö rtü sü n ü n  zenginliği, 
b u n la rd an  elde ettikleri boyar m addeleri ve m ordanları; özellikle b u n ları 
tekstil yüzey ine  taşım aları veya tekstil ham m addelerine  uygu lam aları bu  yö
relerde yaşayan  insan ların  ana uğraşısı o lm uştur. M esela, bu  araz ilerde  bol 
m ik ta rda  b u lu n an  dem ir tozların ın  n ar kabukları ile kaynatılm asından  siyah 
renk  elde etm işler; yöre ism i K arachup olan özel M alvaceae b itk isin i de  tan in  
içerd iğ inden  d em irden  elde ed ilen  siyah boyarı ip lik  veya kum aşa fixe etm ek 
için ku llanm ışlardır. Birçok b itk iden  sarı renk  üretm işler, ancak sarı renk  ko
layca akan, rengi so lan b ir boya o ld u ğ u n d an , sarıyı en  kalıcı o lan  ve step le r
de bolca yetişen  Senecio ad ın d a  b ir bitki c insinden üretm işlerdir. (H arvey: 
1996, 60)

D okum a, işlem e, aplike ve boyam a sanatları göçebe to p lu m la rd a  tam a
m en kad ın  zanaati o larak  görü lm üş, geleneksel m otif ve desenleri işlem ek 
genç kızların  uğraşısı o lm uştur. Ancak, boyam a sanatı çok ayrıntılı, çok h as
sas ve d ikkatle  ele alınm ası gereken b ir işlem  o ldu ğ u n d an , k işinin özel yete
neklere sah ip  olm ası gerekir düşüncesiy le  boya bitkileri küçük  yaştan  çocuk
lara  öğretilm iş; onlara b u n u  öğretm ek de ailenin b ir görevi o lm uştur. H ele 
m ordan lam a, renklerin  hassas b irleşim ini gerektiren  ve m ükem m el b ir so n u 
ca u laşm ak  için u zu n  süre  p ra tik  isteyen b ir iş o ld u ğ u n d an , ısı ve sü ren in  
önem ini kavrayan  kişiler tarafından , yani yetişm iş u sta la r ta ra fından  yap ıl
m ıştır. Ç ünkü  sönm eye yüz  tu tm u ş az ateşli fırın larda veya yakıtın  gerek d u 
y u lm ad ığ ı çöllük  arazilerde, güneş ısısından  faydalan ılarak  yap ılan  boyam a 
işlem leri fevkalade önem li o ld u ğ u n d an  boyacının  bilgi ve tecrübesine değer 
verilm iştir. (H arvey: 1996, 60)

O rta  A sya 'dak i 1930 sanay î d ev rim inden  önce boyam a sanatı şeh ir ve 
köylerde küçük  iş yerlerinde  y ü rü tü lü r; akraba olan b irey lerden  o luşan  1 u s
ta ve 3-4 kalfa ta rafından  uygu lan ırd ı. Farklı boyam a m etodları da değişik  e t
n ik  g ru p la r ta rafından  ta tb ik  edilirdi. Isıtılarak  hazırlanan  boyalar Tacikler 
ve C hala M üslüm anları adı verilen  y ah u d i kökenli M üslüm an lar ta rafından  
yapılır; soğuk  işlem le yap ılan  ind igo  boyam alar da  sadece y ah u d ile r ta rafın 
dan  uygu lan ırd ı. H er iki g ru p  d a  uy u m  içinde çalışırdı. Y ahudiler bu  işin  m o
nopo lü  id iler ve ticaretini ele geçirm işlerdi. Şehirlerde, sokak  veya p aza r ye
ri isim leri e tn ik  g rup ların  ü s tü n  geldiği zanaatın  ism i ile ad land ırılırd ı. (H ar
vey: 1996, 61)

H er boyacının  test edilm iş, denenm iş, kend ine  özgü  boya m etod ları b u 
lunm aktayd ı. Bu m etod ların  bazıları kaybolm uş, b ir çoğu ise k u şak tan  kuşa
ğa geçm işti. M esela ind igo  ile ferm entasyon  yoluyla yap ılan  boyam a m etod- 
la rın d an  biri Ersari T ürkm en kabilesinin b ir yöntem iydi. Bu m etod  için b ir 
avuç do lusu  ekşi m aya alınır, koyun  veya öküz iliği ile karıştırılır ve toz h a 
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lindeki ind igo  ile birlik te su do lu  küpe ilave edilirdi. Çile halindek i ip lik  ön 
ce suya sonra  a rp a  u n u n a  batırılır, daha  sonra küpe  dald ırılır; üstleri kapalı 
kü p le r içinde ferm entasyona uğram ası için b iraz  dah a  ilik ve ekşi m aya ila
ve edilerek ip likler d ah a  u zu n  süre bekletilirdi. (H arvey: 1996, 61)

R usların  O rta A sya 'ya  girm esi, o rta  çağ lardan  b u  yana süre  gelen boya sa
natın ı çok etkilem iştir. 19. y y 'd an  bu  yana  ithal sen tetik  boyaların  paza rla rd a  
bu lunab ilir olm asıyla, eski boya m alzem eleri ve o güne k ad ar gizli tu tu lan  
birçok boyam a yöntem i, yerini, ışığa ve y ıkam aya pek  dayanık lı olm ayan, 
p arlak  renkli sen tetik  boyarlara  bırakm ıştır. İthal edilen boyan ın  tü rü n ü n  ne
red en  alınm ası gerektiği b ir politik  tercih olm uştur. M esela A m u D erya n eh 
rin in  kuzey  bölgesin in  A lm anya ile ticarî m ünasebeti gelişm iş, A fganistan  ve 
H in d ik u ş yerleşim cilerinin vadisi İngiliz ticaretine açık b ir yer olm uştur. 
(H arvey: 1996, 61)

B ugün O rta  A sy a 'd a  işlevini y itirm iş birçok boyahane b u lu n m u ştu r. G e
niş b ir alana yayılm ış bu  boyahanelerden  b irinde  alanın  b ü y ü k  b ir kısm ını 
kap layan  bak ırd an  boya kazanları du rm akta ; sıra sıra d u ran  b u  kazan la rd an  
birin in  m ordan lam a işlem inde kullanıld ığ ı ve şap  sıvısı için ayrılm ış k azan  
o ld u ğ u  anlaşılm aktadır. Bu b ü y ü k  alan ın  b ir köşesinde yığılm ış odunlar, d i
ğer köşesinde toz halinde şap  ile boya m alzem eleri b u lunm ak ta , o rtad a  da 
zan aa tk ârla rın  o tu ru p  çözgü çilelerini hazırlam ak  am acıyla geniş b ir av lusu  
yer alm aktadır. Edinilen bilgilere göre hazırlanan  çilelerin, şap  so lisyonunu  
em m esi için de 2-3 saa t bek letild ik ten  sonra sopalar üzerine  asıldığı, sonra 
kazan la rda  kaynam akta  olan boya içine üç kez batırılıp  çıkarıldığı ifade ed i
lir. D aha sonra  ip likler açılır, boyanm ayan  yerlerin  boyanm ası için, çileler so
pa ü zerin d e  iken tek rar üç kez b ir başka boya sıvısına batırılırd ı. Bir işçi de 
boya sıv ısın ın  ısısını sabit tu tm ak  için görevlendirilird i. (H arvey: 1996,61)

B ulunan  başka bir boyahanede ise indigo boyam anın  yapıld ığ ı an laşıl
m aktad ır. Ç ünkü  bu  boyahanede k ilden  yapılm ış küp lerin  boğazlarına  k ad ar 
to p rak  içine göm ülü  o lduğu  ve ısı gerek tirm eyen  boyam a yön tem in in  u y g u 
landığı tahm in  edilm ektedir. A lm an bilgilere göre boya m addesi, 10 kova su 
ya toz indigo, sönm üş kireç, dem ir sülfat ve k u ru tu lm u ş d u t m eyvesi ek lene
rek hazırlan ır; 12 veya 14 kadar k ü p  b u  sıvı karışım ı ile d o ld u ru lu r ve içinde 
farklı o ran la rda  ind igo  b u lu n an  bu  küp le rden  4 'ü  ku llan ılm aya açılırdı. K ul
lan ılm ayan  d iğer küp lerin  ağ ız lan  ise d ışa rıd an  hava g irm em esi için sıkıca 
bağlan ırd ı. İplik  çileleri bu  küplere  batırılır-çıkarılır, sıkılır ve okside olm ası 
için de d ışarıda  bekletilirdi. Renk, hava ile tem asında  okside o ldukça m avi 
tona erişir; ipliği boyaya batırıp  çıkarm a işlem i ne k ad ar sık  yap ılırsa  m avi 
renk  o derece koyulaşırd ı. (H arvey: 1996,61) ) (Resim 10)

16. y y 'a  k ad ar A v ru p a 'd a  hakim  olan çivitotu boyacılığı ve ind igo  boyar 
m addesi ile boyacılık  hakk ında yöntem lerle ilgili değ işik  gö rüşler o lm asına 
rağm en, işlem  aşam alarında  b irb irlerine benzerlik leriy le d ik k a t çekerler.
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E skiden çivitotu boyam acılığ ında u y gu lanan  yöntem e göre; çiv ito tu  y a p 
rak ları çiğ a lm ad an  sabah ın  erken saatlerinde  toplanır. B ü tün  g ü n  k u ru m ay a  
b ırak ılan  y ap rak la r ertesi g ü n ü  ayaklarla karıştırılarak  havalandırılır, h e r b ir 
ta rafın ın  k u rum ası sağlanırdı. Sonra öğü tü lerek  ezilir, h am u r haline geld ik 
ten  sonra topak la r yapılırd ı. D aha sonra tek rar sepetlere ko n u r ve u zu n  süre 
d in lenm eye bırakılırd ı. Siyahım sı m avi elde e tm ek için 25 kg. h azırlanan  çi
v ito tu  to p ak la rın d an  alınır, b ü y ü k  küp lere  (çöm leklere) d o ld u ru lu r  ve sonra 
içine id ra r konarak  güneşe bırakılırdı. H er g ü n  k arıştırarak  üç g ü n  sürey le bu  
işlem  devam  edilirdi. M alzem e 3 'e ayrılır, her b iri ayrı b ir  kazana ko n u r ve 
a ltın d an  ısıtılırdı. K aynarken sürekli karıştırm ak  suretiy le ç iv ito tunun  dibe 
çökm esi önlenird i. Bu y ü zd en  karıştırm ak  çok önem li idi. Boyar m ad d e  ko
yu laştığ ında  altındak i ateş söndürü lü r, ancak  karıştırm aya da d ev am  edilir
di. Sonra kazana soğuk  su serperek  soğum ası sağlanırdı. İçine karanfil o tu 
atılır ve ü stü  kapatılırd ı. Çok hafif ateş ü zerinde  ılık b ir halde 3 g ü n  d in len 
dirilir, ferm entasyonu  sağlanırd ı. (Ploss: 1967,24)

16-17 y y 'd a  uyg u lan an  başka  b ir yön tem de çiv itotu veya ind igo  bitk isin in  
y ap rak ları toplanır, dövülür, ezilir ve değ irm ende öğü tü lerek  sıvı b ir h am u r 
haline getirilirdi. İçine ip lik  çileleri konur, ferm entasyon  o lu rken  ip lik lerin  12 
saa t boyar içinde bırakılm ası ile m avi renk  alm ası sağlanırdı. Ö rneğin; C u
m artesi hazırlanan  boyar içinde boyanacak  olan ü rü n  (iplik veya kum aş) 24 
saat, yan i P azar g ü n ü n e  k ad ar tu tu lu r ve Pazartesi tüm  g ü n  havaya serilerek  
ind igo  veya çivit m avisine ulaşıncaya k ad ar h avada  okside olm ası sağ lan ır
dı. (Ploss: 1967,24-25,59) (Resim 11,12)

B ugün D öşem ealtı do k u m aların d a  uyg u lan an  ve çöm lek boyası ad ıy la  b i
linen m digo  m avisi şu  yöntem le hazırlanm aktad ır: Ç öm lek (küp) kü llü  su  ile 
d o ldu ru lu r, b iraz  k o yun  idrarı, 1-2 kaşık ku ru tu lm u ş, toz haline getirilm iş li
m on  kabuğu  ve Labada kökü ile indigo ilave edilir. Bu karışım  ferm entasyo- 
na uğram ası için 3-4 gün  bekletilir.

S ınd ırg ı'n ın  K arakaya k ö yünde  uyg u lan an  b ir başka yön tem  ise eski u y 
g u lam alara  benzerliğ i ile d ikka t çekm ektedir. Bir kap  içinde m urt, kavak  ağa
cı kabukları, L abada kökü ve b u n u n  su ile kaynatılm asından  elde ed ilen  sıvı 
kü llü  su  ile karıştırılır. Bu karışım a biraz şap  atılır. Ayrıca b u rçak  u n u  ve b u ğ 
day  kepeğ inden  h am u r yap ılır ve m ayalandırılır. M ayalı h am u r ind igo  ile 
karıştırılıp  yoğru lur, tü lben te  sarılarak  kapalı b ir kap ta  bekletilir. D aha önce 
h az ırlanan  boya ban y o su n a  yün ler k o n u r ve ısıtılır, sonra tü lben t içindeki 
ind igo  karışım lı m ayalı h am u r boya b anyosuna  daldırılır. Y ünler ara  ara  ka
rıştırıla rak  içinde yarım  gü n  bekletilir; sonra çıkarılır, k u ru tu lu r  ve boyası ak 
m ayana kad ar d a  yıkanır. ( E yüpoğlu- Yaraş: 1990,46)

M ayalam a m eto d u n u n  uygu land ığ ı b ir başka örnek  de K ütahya ili m er
kez Ç akm ak K öyü 'nde  yap ılan  araştırm a sırasında  görü lm üş, ind igo  boyası 
ile boyam a sonucu  o luşan  m avi rengin  solm am ası için y ü n  liflerinin b ir  haf
ta süre  ile kü p ler içinde b u lu n an  m ayalı çözelti içinde bekletild iğ i ifade ed il
m iştir. (A nonim : 1991,127)
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T ürk  kırm ızısı (alizarin) üzerine u zu n  yıllar a raştırm a yapm ış olan R. 
H aller M.S. 1500 yıllarına ait b u ld u ğ u  b ir reçetede en güzel karışım a erişm ek 
için 7 işlem  aşam asın ın  önem inden  bahseder, bunlar:

- Kök boyanın  önce zeytinyağı ile m uam elesi

- Şap veya kireç su y u n u n  kullanım ı
- M ordan  m addesin in  fixajı

- H azırlanan  kökboya sıv ısında ü rü n ü n  boyanm ası

- K uru tm a aşam ası
- B uharlam a
- K aynar sabun lam a işlem i

M.S. 17. ve 18. yy 'la ra  ait kaynak larda  boyam a k o n u su n d a  birçok yeni re
çete üretilm iş, özellikle alizarin  (kökboya) ile boyam a yön tem lerinde  17 iş
lem aşam asından  bahsedilm iştir. (Ploss: 1967,57) (Resim 13,14)

Peter O tt yay ın lad ığ ı boya k itab ında 17 yüzyıla  ait alizarin  ile boyam a 
yön tem lerinden  bahsederken: "Kum aş veya ip lik  önce şap  veya kü llü  su, 
(kalsiyum  karbonat), d in lendirilm iş id rar (yüksek am onyak  hidroksitli), kal
siyum  hidroksit, vitriolen, tuz  (NaCl), bitki su ları (kaynam ış n ar suyu), sirke 
gibi m addelerle  m uam ele görür; d iğer yanda bitki kökü ve kab u k  gibi sert 
m alzem eler önceden su ile kaynatılır sonra  boyar içine ilave edilirdi. Boyarın 
hazırlanm asında  içine konan bu  m alzem eler çeşit ve m ik tar b ak ım ından  d e 
ğ iştirild iğ inde tecrübe ve denem eler sonucu  farklı renk ton ları elde ed ileb i
lirdi. (Ploss: 1967,57)

A lizarin  T ürk  k ırm ızısına önden  m ordan lam a için zey tinyağı veya soda  
çözeltisi kullanılırd ı. D aha çok pam u k lu  kum aşlar alizarin  ile b o y an d ığ ın d an  
alizarin  kırm ızısı kalay-kalsiyum  ve a lum inyum  tuzları ile reaksiyona g irer 
ve en parlak , en güzel kırm ızı rengi verird i. (Ploss :1967,42)

Eski çağ lardan  beri boyacılık açısından son derece önem li olan  kök b o y a
sın ın  b u g ü n  de el sanatları çerçevesi içinde etkinliğini hâlâ k o ru d u ğ u n u  ve 
b u g ü n k ü  şartla rda  hazırlanan  renk  nüanslarıy la  halı ve kilim  d o k u m ala rı
m ızda  kullan ıld ığ ın ı görm ek m ü m kündür.

Kök boya ile labo ra tuvar şartla rında  yap ılan  b ir denem e sonucu; haz ır
lanm ış o lan  b ir boya banyosuna k im yevî bazı m ad d ele r ilave edilerek, içine 
önceden  m etal tuzları ile m uam ele görm üş yün ler a tıld ığ ında  yarım  saa t 
k aynam adan  sonra k ırm ızının  çeşitli renk  tonları şu şekilde elde edilm iştir. 
Bunlar:

G öztaşı ile m uam elesinde  gri-kahverengi
Sodyum  d ith ion it ile koyu tu runcu



TÜRKLERİN DOKUMA SANATINDA BOYACILIK 347

O ksalit asit ile kirem it rengi

K alay k lo rü r ile tu runcu

Şap ile açık kirem it

P o tasyum  b ikarbonat ile taba rengi

K rem  tartarla  koyu taba

K alsiyum  karbonatla  şarap  kırm ızısı

Saçıkıbrıs ile kahverengi (A nonim : 1991,64)

Bitkisel boyarların  yan ında  hayvansal boyarların  her zam an  özel b ir  yeri 
o lm uştur. Ç ok az çeşidi b u lu n an  hayvansal boyarlardan  M eksika Koşinil, 
Polniş Koşinil, Kerm es, M urex en  tan ınm ış o lan larındandır.

1518 y ılında  Yeni D ü n y a 'y a  ayak basan  İspanya Kralı F erd inand  Cortez, 
A z tek le r 'in  ü lkesinde  çok gelişm iş b ir tekstil ve boya endüstrisi ile karşılaşır. 
O nu  en  çok etk ileyen kırm ızı boyalı elbiseler o lm uştur. Bu kırm ızı renk, A z
tek le r 'in  "nopal" ded ik leri O rta ve G üney  A m erika 'ya  özgü  b ir kak tüs ü ze
rin d e  yaşayan  böcekten  elde ediliyordu. N opal ad ındak i kak tüs ü zerin d e  bu  
tü rd en  birkaç böceğin d ah a  yaşadığı, ancak  koşinilin  boya ü re tim in d e  b u n 
la rd an  dah a  ü s tü n  o lduğu  bilin iyordu . Bu y ü zd en  böceğin yetiştirilm esini en 
iyi b ilen ler K ızılderelilerdi. Ç ünkü  bu  böceği çok eski zam an lard an  beri ku l
land ık ları için nasıl bakılm ası ve yetiştirilm esi gerektiğini, ne zam an  to p lan 
m ası k o n u su n d a  bilgi ve tecrübe sahibi idiler. (Resim 15)

B üyük b ir titizlik  ve zah m et gerektiren  koşin ilden  kırm ızı boya üretim i 
b irçok aşam alardan  geçerek elde edilir. Koşinil, ü zerin d e  yaşadığ ı kak tüs 
dallarıy la  sonbaharda  kesilir, kış boyunca soğuk tan  korunabilecekleri b ir 
yerde  tu tu lur. Ilık havalar gelince böcekler gelişim ini tam am lam ış o lu r ve d i
şi böcekler çok dikkatli b ir b içim de toplanır. 8-10 tanesi b ir a rada  kafes k u tu 
lara konur, sonra  b u n la r kak tüs üzerine yerleştirilir. Ü stleri çalılarla örtü lür. 
D işin in  b ıraktığ ı y u m u rta la rd an  çok kısa sü rede  larvalar çıkar, ku luçkadan  
çıkan genç larvalar kanatları o lm adığı için oraya b u ray a  hareket ederler ve 
b itk in in  gövdesi ü zerinde  yerleşip  üzerinde  yaşadığı k ak tüsten  beslenm eye 
başlar. G elişim ini tam am layan  dişi böcekler, kırm ızı b o y arm ad d en in  en  y ü k 
sek o ld u ğ u  aşam ada, yen iden  y u m u rta  b ırakm aya b aşlam adan  önce, yani 
90-110 g ün lükken  top lan ır ve ku ru tu lu r. (Enez: 1987, 17-18) (Resim 16,17)

Fevkalade güzel karm in  kırm ızısına sah ip  olan bu  böcek p a rm ak la r ara 
sında  ezild iğ inde p u rp u r  rengine benzer kırm ızı b ir renk  fışkırtır. Ç ıkan renk  
o k ad ar sab ittir ki tem as ettiği yeri boyar. Bu y ü zd en  tekstilde ku llan ılan  en 
iyi k ırm ızı boya m addesi o larak  tanınm ıştır. Ö nceleri sadece M eksika 'da ye
tiştirilirken sonraları N ikaragua, Kolonbia, Ekvator, San D om ingo, Brezilya, 
Portekiz, İspanya, D oğu H in t adaları ve C ezay ir 'd e  yetiştirilm ek suretiy le
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kârlı b ir pazar o lu ştu ran  bu  böcekten boya k u ru tu la rak  elde edilm iştir. (Ot- 
to: 1925,186)

Kerm es böceğinin anavatan ı Yakın D o ğ u 'n u n  A kden iz 'e  yakın  bölgeleri 
ile A vrupa 'n ın  A kdeniz  kıyılarıdır. K erm es m eşesi den ilen  çalılıklar ü zerin d e  
yaşar. Ö nceleri b it b ü y ü k lü ğ ü n d e  olan kerm es böceği kış u y k u su n d an  sonra, 
N isan 'd a  norm al b o y u tu  olan n o h u t b ü y ü k lü ğ ü n e  erişir. M ayıs so n u n d a  da 
dişisi 1800-2600 y u m u rta  bırakır. Y um urtlam a d ö n em inden  sonra  K erm es iş
çiler, çocuklar veya kad ın la r ta rafından  toplanır, top larken  kolaylık  o lsun  d i
ye de el tırnak ları uzatılırd ı. Toplanan böcekler k u ru tu lu rd u . K u ru tu lan  b ö 
cekler ağırlıkça b ü y ü k  kayba u ğ ra rla r ve bu  işlem  so n u cu n d a  k u ru tu lm u ş to 
h u m  g ö rü n ü m ü n ü  alırlardı. G ünde ancak 1 kilo top lan ırd ı. (Otto: 1925,187) 
(Bak: K aradağ, s.41)

Polniş Koşinil de asalak  o lduğu  bitki kökünde yetişir. Sılav ü lkelerinde 
yetiştirilen  bu  Koşinil cinsi kad ın lar ve çocuklar ta rafından  top lan ırd ı. (Otto: 
1925,185) Batı T ürk istan  göçebelerince de üretild iğ i sanılan  bu  böcekten  elde 
edilen  kırm ızı renk, ipek  halıların  doku n m asın d a  kullanılm ıştır. Y ün b o y a
m ada  dah a  z iyade kökboya tercih edilm iştir. (Tez: 1987,332) A ncak Rus isti
lasına k ad ar T ü rk is tan 'd a  yaşayan  T ürkm en göçebeler genelde, halı b oyam a
da kökboya, indigo, az o randa da  olsa Koşinil ku llan ırlarken , Rus satıcıların  
ortaya çıkm asıyla halıla rında  K oşinil'i dah a  çok ku llanm aya başlam ışlardır. 
(Resim 18)

P u rp u r ve dikenli salyangoz cinslerinin her ikisi de p u rp u r  (erguvan- 
m or) rengini ü reten  trop ik  deniz salyangozlarıd ır. Sentetik boyarların  b u lu n 
m asından , yani 20. y y 'ın  başından  itibaren P u rp u r rengi ü retim i y ap ılm a
m aktadır. Salyangoz k ab u ğ u n u n  içinde b u lu n an  p u rp u r  m addesi beyaz ve
ya açık sa rım trak  renkte  b ir salgıdır. Renk varyasyonları p u rp u r  çeşid ine gö
re değişm ektedir. Başlangıçta açık lim on sarısı renkte  iken güneş ışığı ile te 
m asta  yeşilim si sarı, sonra  yeşil, d ah a  son rada  eflatuna dönüşür. Bazıları g ü 
neş ışığının kuvvetine  göre dah a  koyu eflatun olabilir. Salgının m ik tarına gö
re de renk  nüansları değ iştiğ inden  istenen koyu luk ta  m or eldesine göre sa l
gı m iktarı tayin edilir. Bu şekilde açıklı koyulu  desen ler ü retilerek  gölgeli 
efekler sağlanabilir. Başarılı b ir gö lgelendirm e boyacının  hün erin e  ve b ilg isi
ne bağlıdır. Salgıyı kabuk  içinden çıkarm ak için ucu sert b ir fırça kullanılır; 
bu  fırça ile sa lyangozun  içi ta ran ır ve bu  salgı d o ğ ru d an  boyanm ak  istenen 
kum aşa  taşınır. H em  botanikçi, aynı zam an d a  sanatçı o lan  L acaze-D uthiers'e  
göre p u rp u r  m addesi, ku llandığ ım ız m odern  teknikler içinde b u g ü n e  kad ar 
gelm iş geçm iş en  ü st derecede fotografik  b ir m alzem edir. Lacaze, p u rp u rla  
o lum lu  sonuçlara  u laştığ ı b ir çok çalışm a yapm ıştır. A ncak P aris 'li a raştırm a
cılar; p u rp u r  ku llanarak  pam uk lu  veya ipekli kum aşa  v ey ah u t başka lüks 
m alzem eler üzerine yap ılan  desenlem enin , fevkalade pahalı ve ince em ek is
teyen b ir çalışm a o lduğu  p u rp u rla  boyam anın  geleceği o lm ayan  b ir u y g u la 
m a o ld u ğ u  ifade edilir. A vusturyalI b ir k im yager p u rp u r  boyası ü ze rin d e  b ir
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araştırm a yaparak , hem en hem en aynı renk  n ü an sın d a  sen tetik  b ir boya 
m addesi elde etm iştir. A ncak tabiatın  insan lara  su n d u ğ u  b u  m ucize salg ının  
belki güneş ışığıyla, belki ışıkla birlik te sıcaklıkla ve ha tta  k im senin  b ilem e
diği m ekan ik  b ir yolla kum aş yüzeyine taşınd ığ ında  renk  sp ek tu ru m u  v er
m esi doğan ın  insan lara  su n d u ğ u  nad id e  zengin lik lerden  biri o larak  d ü şü 
nü lm ekted ir. (Otto: 1925,455) (Resim 19,20)

3.2. M O RDANLAM A - MAYALAMA
Boya b itk ilerinden  ü retilen  boya m addesi özünde  b u lu n an  rengi verirken  

b az ıla rında  m ordan  kullanılm az; m esela k aram u k  bitkisi (Berberis vu lgaris 
L.) m ordansız  sarı renk  verir. (Anonim : 1991,47) A ncak çoğunda m o rd an  
m addeleri ku llanm a gereği duyulur.

Lif ile boyar m ad d e  arasında  bağlayıcı köp rü  görevini üstlenen  m o rd an  
m ad desin in  boyar m addele rin  lifler içine nü fuz  e tm esinde b ü y ü k  etkisi v a r
dır. Yün, ipek  ve bitkisel liflerin boyanm asında  m ordan  o larak  kullan ılan  
m addeler, lifle birleşerek lif üzerinde  y ıkanm akla çıkm ayan b ir lak  o lu ş tu ru r
lar. Böylece b ir y an d an  rengin  haslığını sağlarlarken, aynı zam an d a  değişik  
renk  tonları elde e tm ede aracı m ad d e  görevini üstlenirler. (Resim 21)

17. y y 'd a  ku llan ılan  m o rd an  m addelerin in , b u g ü n  de benzerlerin in  A na
d o lu 'd a  ku llan ıld ığ ına rastlanm ış, yap ılan  boyam alarda  boyacıların  şapı, 
k rom atı, krem  tartarı, göztaşını, ispirto, taneni, sirkeyi, y u m u rta  sarısını, ek
şi erik  su yunu , lim on su y unu , küllü  suyu, kireç suyunu , killi suyu , m ayalı 
h am u ru , id rarı ve saçıkıbrıs ad ıy la  bilinen dem irsü lfatı m o rd an  m addesi o la
rak  ku lland ık ları tesp it edilm iştir. B unlar içinde dah a  z iyade şap  açık ren k 
lerde, po tasyum  ve sod y u m  bik rom at dah a  koyu renklerde, saçıkıbrıs-dem ir- 
sü lfat en koyu renklerde ku llan ılm aktad ırlar. G ü n ü m ü zd e  en yaygın  m o rd an  
m addelerin in  b aşında  krom  tuzları ile şap  gelir.

M ayalam a yöntem i ile de geçm işte bazı tabiî m addele rin  biyolojik  oksi- 
dasyon la  ferm ente olm aları sağlanm ıştır. Ö zellikle ind igo  boy am ad a  ku lla
nılm ış olan bu  yöntem le y ü n  liflerinin ferm ente çözeltide u zu n  süre  bekletil
m esi sonucu , haslığı çok yüksek  m avi renk  elde edilm iştir. Tabiî oksidasyon  
yo lu n u n  yani, m ayalanm a m etodu  ile ferm ente çözelti ku llanm anın , ışık  has
lığı ve renklerin  parlaklığ ı açısından  çok önem li o ld u ğ u n d an , k im yevi oksi
dasyon  m ad d ele rin d en  dah a  tercih ed ilir b ir yöntem  o lduğu  kabul ed ilm ek
tedir. M ayalam a yöntem i b u g ü n  de A n ad o lu 'n u n  bazı yörelerinde kullan ıl
m aktad ır. (Eyüpoğlu-Yaraş: 1990,46)

4. SENTETİK BOYARLAR
19. y y 'ın  son larında  elde edilen birçok boyar m ad d en in  b u lu n m asın d an  

sonra, tab iî m addelerle  boyam acılık  terkedilm eye başlam ıştır. Sentetik  boyar
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m addelerin  hem en hem en 10 kat verim le tabiî boyar m ad d en in  yaptığ ı b o y a
m ayı sağlam ası, tabiî boya fiyatlarını da  d ü şü rm ü ştü r. Tabiî boyar m ad d e le 
rin  elde ed ilm esindeki zorluklar, hazırlam a sü relerin in  u zu n lu ğ u , haslık, 
tabiîlik, dayanık lılık  gibi sen tetik lerde b u lu n m ay an  bazı özellikler sen tetik  
boyam a yön tem lerindeki kolaylık tan  dolayı görm ezlik ten  gelinm esine sebep 
olm uştur. H albuki sentetikliklerle hiç b ir zam an  tab iî sıcaklığa u laşılam am ış
tır.

İlk sen tetik  boya o lan  P rusya m avisi 1704'de keşfedilm iş, b u n u n la  b o y a
cılık tarih in in  yepyeni b ir dönem i başlam ıştır. B arth 'ın  1740 y ılında ind igoyu 
k ü k ü rt asid in  içinde eritm esiyle indigo K arm en boyası elde edilm iş; b u n u  ta 
k ip  eden  yıllarda İngiliz W. H. P erk in 'in  (1888-1907) p arlak  ka tran  boyası 
M auvein 'i bu lm ası A lm an kim ya sanayisin in  k u ru lm asına  yol açm ıştır. 
Ancak, Ingilizler söm ürgelerinden  yeterince tabiî boya m addesi sağ lad ık la 
rın d an  b u n a  pek  ilgi gösterm em işlerdir. A lm anya 'da  6 yıl içinde 4 b ü y ü k  fab
rika k u ru lm u ş ve 1879'larda boya üretim leri İng ilte re 'n in  4,5 katm a çıkm ış
tır. 1869'larda Fransızlar, Fuksin denilen  anilin  kırm ızısını keşfetm işler ve 19. 
y y 'ın  son larında  daha  bir dizi organik  boyar m addelerin  b u lunm asıy la  tabiî 
m addelerle  boyacılık terked ilm eye başlanm ıştır. Sentetik  boyarların  hem  
u cuz olm ası, hem  de çok daha  fazla verim  sağlam ası tab iî boya fiyatların ı b ir 
hayli d ü şü rm ü ştü r. (Tez: 1986, 146-147)

K im ya sanayin in  kuru lm ası d o k u m a sanayin in  de gelişm esine n eden  ol
m uş; d o k u n m u ş kum aşların  ağartılm ası, on ların  değişik  renklere b o y an m a
sına ih tiyaç d u yu lm ası çeşitli ağartm a usû lleri ile ağartm a ve boyam a m a d 
delerin in  keşfine ve çoğalm asına neden  olm uştur. (U llm ann: 1930,3-4)

5. SO NUÇ
Sentetik  boyar m addelerin  keşfinden önce tekstil boyacılığ ında tab iî b o 

yaların  ayrı b ir yeri ve önem i vardı. Boyacılar d isip lin li b ir teşk ilat olan Lon
ca teşkilatına bağlıydılar. K endileri de ehli sana tkârla r o lup, herkes ta ra fın 
d an  sevilip  sayılırlardı. H ünerli ve bilgili idiler, b u  y ü zd en  yaptık ları ü rü n le r 
d ü n y an ın  d ö rt b ir ta rafında  aranırdı.

Geçen yüzyılın  sonlarına kadar dokum aların  b oyanm asında  çoğu bitkisel 
birkaçı d a  hayvan î kökenli boyalar kullanılırd ı. 19. y y 'ın  başlarına g e lind i
ğ inde  sen tetik  boyarların  b u lunm asıy la  sanayileşm iş to p lu m lard a  tab iî b o y a
cılık terkedilirken, A n ad o lu 'd a  da el dokum acılığ ına paralel tab iî boyacılık
yavaş yavaş gerilem iş ve azalm ıştır.

G ü n ü m ü zd e  ise, b ir ö lçüde devam  eden tabiî boyacılık, d ah a  çok bitkisel 
boyalara  d ayanm ak ta  ve A n ad o lu 'n u n  bazı yörelerinde hâlâ yapılm aktad ır.
20. y y 'a  k ad ar boyacılık sana tın d a  ve el sanatlarım ızda  yap ılan  birçok b aşa 
rılı çalışm a örneklerle gösterilebilir. Ancak, yan ısıra  yapılm ası gereken a raş
tırm alar ve ilm î yöntem ler, sen tetik  boyarlarda  o lduğu  gibi çok değildir.
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1937'lerde A nkara Z iraa t E nstitü sü 'nde  Korur, tab iî boyalar üzerine  y ap 
tığı çalışm asında, A n ad o lu 'd an  topladığı tab iî bitkileri, b u lu n d u ğ u  yöreleri, 
özelliklerini ve haslık ların ı yaptığ ı deneylerle  test ederek  yeni boya reçetele
ri geliştirm iş ve yeni yön tem ler üretm iştir.

D aha sonra  tab iî bitkileri yen iden  can landırm ak, sen tetik  boyarların  ith a
lini azaltm ak, ha tta  önlem ek am acıyla çaba sarfedilm iş, ancak  b ir sonuç alı
nam am ıştır.

1946'da D em iriz A n ad o lu 'd ak i boya b itk ilerin in  listesini çıkarm ış;

1955'te H arm an c ıo ğ lu 'n u n  "T ürkiye 'de b u lu n an  bitki b o y a la rından  elde 
o lunan  renklerin  çeşitli etkilere karşı y ü n  ü zerinde  haslık  dereceleri" adlı b ir 
çalışm ası bu lunm ak tad ır.

1977'de ise Erer, D öşem ealtı kilim leri üzerine yaptığ ı çalışm asında; ku lla
n ılan  tabiî boyalarla  on ların  ku llanm a yöntem lerin i sadece gelenekli isim le
riyle değinm iştir. (Brüggem ann-Böhm er: 1983,89)

1981'li y ıllarda tab iî boyacılık  yöntem lerin in  tam am en  u n u tu lm asın ı ö n 
lem ek, halı ve kilim  dokum acılığ ım ızda kullan ılan  tab iî boyaları yen iden  
can land ırm ak  am acıyla bazı p ilo t yöreler seçilmiş, tab iî b itk ilerden  faydalan
m a yo luna  gidilm iştir. DOBAG projesi çerçevesi içinde, bazı yöreler seçile
rek, bu  yörelerde eskiden uygu land ığ ı gibi tabiî boyam a yöntem leriy le  ü re 
tim  m erkezleri k u ru lm uştu r. İstanbul M arm ara Ü niversitesi D evlet Tatbiki 
G üzel Sanatlar Y üksek O kulu  ta rafından  başlatılan  bu  proje k apsam ında  
köylerde tab iî boyacılık  kursları düzenlenm iş, bu  yörelere teknik  y ard ım  ya
pılm ış, pilo t kooperatiflerde tabiî boyalarla  boyam a işleri başlatılm ış, gele
neksel desenler tesp it edilip, b u n la r ö rnek  a lınarak  ö zg ü n  halı d o k u m ala r ya
pılm ıştır.

Bu proje, 1980'li y ılların  başlarında  o ld u ğ u  gibi canlılığını devam  e ttirm e
se de, bazı yörelerde tab iî boyalarla  ü retilen  halı ve kilim  dokum aları yap ıl
m aktadır.
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